Promat %

Etansare goluri de trecere

PROMASTOP®-CA

Acoperire antifoc

hid de utilizare




PROIVIASTOP®-CA

Acoperire antifoc

PROMASTOP®-CA este o acoperire
antifoc pe baza de apa. Dupa
uscare, formeaza un strat flexibil,
rezistent la umiditate si miscare.
PROMASTOP®-CA protejeaza
impotriva raspandirii fumului,
focului si a caldurii prin efectul sau
de carbonizare.

Informatii generale

- Temperatura de depozitare si transport 3 °C - 35 °C.

> Intre +5 °C si +40 °C atat pentru substrat, cat si
pentru temperatura ambientala.

- Se amesteca bine PROMASEAL®-CA (recomandam
un mixer mecanic).

- PROMASTOP®-CA poate fi diluat (maximum 0,5 litri
de apa curata la fiecare géleata de 12 kg).

- PROMASTOP®-CA se poate aplica cu pensula, rola,
spatula sau prin pulverizare airless (duza 671, se scot
filtrele).

- Dupa deschiderea recipientelor, continutul se va
utiliza cat mai repede. Dupa utilizare, recipientele se
inchid bine.

- Timp de uscare: aprox.8 ore la 20 °C si umiditate
relativa de 65% pentru 1 mm.

- Pe substrat nu trebuie s fie urme de ulei, grasime si
praf.

- Se utilizeaza apa ca amorsa pentru substratul
absorbant.

- Deoarece PROMASTOP®-CA este un strat de
acoperire pe baza de apa, acesta poate provoca
coroziune pe substraturi de otel nepregatite
corespunzator. Prin urmare, se recomanda aplicarea
unui anticoroziv adecvat.

- Trebuie sa fie suficient spatiu de jur imprejurul
instalatiei pentru a aplica materialul, altfel, trebuie
creat spatiul necesar.

- Dupa utilizare, sculele se spala cu apa.

Detalii de montaj

Consultati ETA, raportul de clasificare sau Manualul
pentru detalii privind instalarea cablurilor, conductelor si
tevilor.

Informatii de securitate

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.

Acoperire pe vatd minerald

Grosime .
_— Grosime

Produs peliculd . . Consum

< pelicula uda

uscatd
PROMASTOP’-CA 0.7mm 0.9 mm 1.35 kg/m?2
Consum per placa

1000 x 600 mm 0.81 kg/placd
1200 x 600 mm 1.00 kg/placd

Panourile de vata minerala pot fi pre-acoperite, dupa
cum urmeaza:

Se aplicd grosimea peliculei umede mentionate mai sus (grosime finald a

peliculei uscate > 0,7 mm) si se ia in considerare timpul de uscare. In cazul
in care pldcile din vata minerald nu sunt pre-acoperite, asigurati-va in timpul
instaldrii ca grosimea finald a peliculei uscate pe suprafata >0,7 mm
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Produsele trebuie aplicate in conformitate cu reglementarile aplicabile pentru materialele de constructie, in general, si pentru
materiale antifoc, in particular, cu certificatele nationale de incercare si aprobarile si reglementarile nationale in constructii.
Produsele se pot aplica numai de personal instruit, cu suficiente cunostinte si numai dupa o revizuire atenta a instructiunilor
de montaj, a fiselor de date de securitate, a certificatelor nationale de incercare si a aprobarilor. Pentru informatii suplimentare
privind modul si locul de utilizare a acestui produs, consultati manualul Promat sau contactati reprezentantul local Promat.

Toata documentatia specifica se poate obtine gratuit de la reprezentantul local Promat. Pentru tarile din afara Uniunii Europene
exista ghiduri separate. Daca este necesar, va rugam sa ne contactati.

@ Se curata golul.

@ Se masoara dimensiunile exacte ale
golului.

® Masuratorile se transfera pe vata
minerala.

@ Se taie la dimensiune bucatile de
vata minerala.

(® Daca este necesar, se acopera cu
banda adeziva zona de lucru pe
perete si instalatiile.

® Se umple spatiul dintre cabluri cu
PROMASTOP®-CA.

@ Se acopera perimetrul golului
si marginile vatei minerale cu
PROMASTOP®-CA.

Se introduc placile de vatd minerala.

® Se umplu toate rosturile si golurile
ramase cu PROMASTOP®-CA.
Cablurile trebuie sa fie acoperite
n conformitate cu raportul de
clasificare. Dacé este necesar, se

repeta etapele pentru cealalta parte.

@ Se fixeaza eticheta de identificare.

Nota: Pentru planseu, se introduce

o grila metalica aprobata, precum
protectia pentru traficului pietonal (sub
panourile de vata minerald, unde este
necesar).

Pentru detalii privind instalarea
cablurilor, conductelor si imbinarilor,
consultati raportul de clasificare.
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